Твердость древесины по Бринелю

Твёрдость паркета
Стойкость к ударам
Твёрдость паркета обычно выражается так называемым значением Бринелля (Brinell). Значением Бринелля описывается разность твердостей различных пород древесины. Главным правилом можно считать, что чем выше значение Бринелля, тем лучше паркет выдерживает удары, ушибы и износ. Пока в этой статье представлены не все породы, но он будет постоянно пополняться и развиваться.

	Порода древесины
	Твердость,
 в % 
	Твердость, 
(по Бринелю)

	Сосна
	43
	1,6

	Ольха
	57
	2,1

	Береза
	70
	2,6

	Вяз
	81
	3,0

	Клен Европейский
	81
	3,0

	Вишня
	81
	3,0

	Дуб Красный
	89
	3,3

	Акация
	100
	3,7

	Дуб
	100
	3,7

	Бук
	103
	3,8

	Граб
	105
	3,9

	Ясень
	108
	4,0

	Ятоба
	127
	4,7

	Дусси
	132
	4,9

	Мербау
	138
	5,1

	Орех
	141
	5,2

	Падук
	146
	5,4

	Бади
	146
	5,4

	Бубинга
	154
	5,7

	Тали
	168
	6,2


Значение Бринеля указано при 12% влажности.

Следует заметить, что никакая порода дерева не выдерживает очень сильные точечные нагрузки, такие как, например, причиняемые незащищёнными ножками мебели точечные нагрузки.

